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OZELLIK ¢ DENEY YONTEMi

Vizkozite,Akis siresi(25 °C’'ta 10 mi 15-500 prEN 12846-2

(120£42)

Cozinlrlik % TS EN 12592
agirlik Sinif 2 >99

Saniye  ginif3

Parlama noktasi oC Sinif 8 >65 TS EN ISO 2719

Referans agrega ile yapisabilirlik Sinif 0 Gereklilik yoktur TS EN 15626

Damitma :

360 °C’de toplam destilat Sinif 6

190 °C’deki destilatin toplam
Destilata orani

225 °C’deki destilatin toplam
Destilata orani

260 °C’deki destilatin toplam
Destilata orani

315 °C’deki destilatin toplam
Destilata orani

Sinif 2 <5 TS EN 13358

Sinif 2 <15

Sinif 1 Raporlanir

Sinif 1 Raporlanir

Stabilizasyon sonrasi (Stabilizasyon Prosediri: EN 13074 -1 EN 13074-2)-
Penetrasyon (25 °C’ta) < 330x0,1 mm

Penetrasyon 25 °C'ta 0,mm  Sinif0 Gereklilik yoktur TS EN 1426

Yumusama noktasi °C Sinif 0 Gereklilik yoktur TS EN 1427

Stabilizasyon ve basing altinda yaslandirma sonrasi(Stabilizasyon Proseduri: EN 13074 -1 EN
13074-2,
Yasglandirma Prosediir(i: TS EN 14769)-Penetrasyon (25 °C’'ta) < 330x0,1 mm

Penetrasyon 25 °C'ta 0,1 mm Sinif 0 Gereklilik yoktur TS EN 1426

Yumusama noktasi °C Sinif 0 Gereklilik yoktur TS EN 1427

Bu Uriin Kirikkale Rafinerisinde Uretilmektedir.




